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上海亿思柯电气有限公司 

上海浦东新区康桥东路 1159 弄 105 号 N-7 

样品描述 : 电气安装轨 

以上样品及信息由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。 

************ 

SGS 参考编号 : GZMR230300635401 

收样日期 : 2024年 03月 16 日 

检测日期 : 2024年 03月 16 日 至 2024 年 03月 28 日 

执行检测 : 按申请者要求进行检测 

结果总结： 

序号 测试项目 测试方法 结果 结论 

1 中性盐雾(NSS)试验 

参照 ISO 9227:2022

和客户要求 

外观等级：9 / 

通标标准技术服务有限公司厦门分公司

授权代表签署 

————————————— 

洪武涛 

授权签字人 
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原样照片： 

原样 A 

测试项目：中性盐雾(NSS)试验 

样品描述：金属件 

测试方法：参照 ISO 9227:2022 和客户要求 

测试条件： 

沉降盐液浓度：1.5% NaCl(m/m) 

试验箱温度：(35±2)℃ 

盐雾沉降率：(1.5±0.5)ml/(80cm

2

····h)

沉降盐液 pH值(25±2)℃：6.5~7.2 

暴露时间：120 小时 

测试结果： 

测试项目 外观等级 

中性盐雾(NSS)试验  

备注： 外观等级参照 EN ISO 10289:2001，按破坏面积评定： 

破坏面积 A(%) 外观等级 

0(无破坏) 10 

0＜A≤0.1 9 

0.1＜A≤0.25 8 

9 
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0.25＜A≤0.5 7 

0.5＜A≤1.0 6 

1.0＜A≤2.5 5 

2.5＜A≤5.0 4 

5.0＜A≤10 3 

10＜A≤25 2 

25＜A≤50 1 

50＜A 0 

测试照片： 

测试中  参照样品 测试样品 

测试样品（局部） 测试样品（局部） 
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备注：此测试分包到通标标准技术服务有限公司广州分公司进行。 

检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的，仅供内部参考。 

设备信息： 

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期 

盐水喷雾试验机 CZ-140AW GZMR-AG-E227 2024-06-13 2025-06-12 

******** 报告结束******** 


